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=it komplett system or underhal
av stal- och jarnkonstruktioner.

FOretagsinformation

Introteknik AB &r specialister p& underhall av stél och produkter. Av rapporten framgéar det ocksé att det inte ar
plat. Vart koncept ar att utveckla ett rostskyddssystem nddvandigt att blastra rostiga ytor eller ta bort tidigare
som aven med begransad férbehandling ger ett langva- blymdénja med god vidhéftning. Istallet kan Isotrol

rigt, ekonomiskt och miljévanligt rostskydd. Klarlack Grund anvandas.

Under mer &n 40 &r som Isotrol har utvecklats har det FMV konstaterar efter 14 &rs tester pa rostiga ytor ut-
genomgatt mer an 30 tester av fristdende och oberoende  omhus vid Bohus-Malmén att Isotrol Klarlack Grund kan
institutioner som Férsvarets Materielverk (FMV), erséatta tidigare anvand blymdnja. Utférda rostskydds-
Korrisionsinstitutet (Swerea KIMAB) och Sveriges behandlingar pa pontoner, broar, master mm. bekréftar
Tekniska Forskningsinstitut (SP). testernas resultat. Mer tester och information hittar du pé:

Ett exempel &r rapport 2002:4 fran Korrisionsinstitutet. — —
Rapporten pavisar att Isotrol Klarlack Grund har fyra I n ro e nl .se

ganger battre intrangningsforméga &n andra testade



’SOJU/O’ ar yttolerant och passar perfekt
for ytor som &r svéra att forbehandla.

Anvandningen av 1sotrol
rostskyddssystem sanker
dina totala kostnader.

Ingen sandblastring ar nodvandig.
Dyra kostnader for intackning och
uppsamling av farligt avfall kan
manga ganger undvikas.

Isotrol rostskyddsystem ar det ekonomiskt
perfekta valet fér manga typer av rost-
skydd, fr&n lager- och transportskydd

till kemisk industrimiljo.

Den optimala [osningen for
konstruktioner dar god foroe-
nandling &r svar att uppnal




MELLANSTRYKNING
LENNINGEBRON MED
ISOGUARD PANSAR.

Fackverksbro vid Lenninge

800 bar hetvatten for rengoring och for
att ta bort 10s rost och farg.

Isotrol grund, klarlack primer.

notchning med Isoguard Pansar pa
rostflackar, pa nitar och utefter kanter och
spalter (svart).

Isoguard Pansar (svart).

Isotrol finish (gra).

Det valda fargsystemet innebér kostnads-
besparingar jamfért med om konventionell
malning hade utforts [...]

Efter fem &r fanns ingen rost synlig pa de ytor som
dvermalats.

Vid vidhaftningskontroll fem ar efter Gverméainingen
skedde inget brott inom de nya fargskikten utan brott
skedde enbart i Gvermalad rost och i gamla éver-
maélade féarglager.

Vidhaftningen i underliggande farglager fem ar efter
dvermalningen var som lagst 2,0 MPa.

Styrkan i de nya farglager som lagts direkt mot
gammal metallyta var som lagst 7,5 MPa.

Ingen minskning av vidhé&ftning och hallfasthet i de
underliggande farglagren kan ses.”

Beraknat avfall for uppsamiing
Y vid sandblzstring var 30 ton.

® Med Isotrolsystemet
var det endast 33 kg!

NOTCHNING MED
ISOGUARD PANSAR

INSPEKTION




~ LN
VARA PRODUKTER AR UTVECKLADE . Q

TILL ETT INTEGRERAT SYSTEM. VARIERAS <
EFTER FORUTSATTNINGAR FOR FORBE-
HANDLING OCH KRAV PA BESTANDIGHET 2

FOR ETT TOTALT ROSTSKYDDSSYSTEM.

Temadur 50 Isomastic Isotrol Rostgrad D,
(polyureutan) (epoxymastic) Klarlack rengdrings-

/ \ Grund grad St2

AIKYUSystent

YA

Isotrol Finish Isoguard Isoguard Isotrol Rostgrad D,
Pansar Gra  Pansar Réd Klarlack rengdrings-
Grund grad St2

KRANAR | ORNSKOLDSVIK FORE MALNINGEN
2011 ENLIGT ISOTROL ALKYDSYSTEM.

Produkteskrivning

Isotrol Klarlack Grund

En opigmenterad lagviskds linoljebaserad alkyd-

farg med goda rostskyddande egenskaper. Isotrol
Klarlack Grund ar yttolerant och har exceptionella
vatnings- och penetrationsegenskaper pa rostiga
ytor och gammal farg.

Detta gor den till en ideal grund for vidare malning av
mellan- och tackfarger. Finns i svart eller aluminium-
pigmenterad for enkla enskiktsbehandlingar.

Isobett

Specialgrundfarg for zink och andra stalytor. Samt
vidhaftningsgrundféarg vid byte av fargtyp.
Overmalas med valfri tackfarg.

Isoguard Pansar

Oliealkydfarg med enastédende rostskydds-
egenskaper, barriarformaga och god besténdighet.
Motverkar fuktintrangning. Anvands som mellan-
stryknings- och tackféarg. Kan aven anvandas som
grundfarg pé blastrade eller rena stal ytor Sa2,5 eller
motsvarande.

Isoguard Aluminium

Jarnglimmer och aluminiumpigmenterad oljealkyd-
farg. Utvecklad fran Isoguard Pansar ger den
ytterligare skydd genom aluminiumpigmenteringens
egenskaper. Reflekterar UV-stralning. Ideal tackfarg
for ett langvarigt skydd dar kuldren inte bestammer
valet av tackfarg.

Isotrol Finish

Oljealkydtéackfarg med halvblank yta. Kan appliceras
pa Isotrol Klarlack Grund séval som Isoguard Pansar.
Nyanseras i NCS, RAL, SSG och BS kulorer.

Isomastic

Tvakomponents jarn- och aluminiumpigmenterad
epoxifarg. Kan appliceras pa Isotrol Klarlack Grund
vilket mojliggér anvandandet av ett hoggradigt
rostskydd pé rostiga ytor. Overmalas med
Temadur 50.

Temadur 50

Tvakomponent, halvblank akrylpolyuretanfarg,
alifatisk isocyanat som hardare. Nyanseras i NCS,
RAL, SSG och BS kuldrer.




Fordelar med

|sotrolsystemet

M Isotrol forenklar forbehandlingen innan méalning
Eftersom enbart vattenblastring eller stalborstning
(St2) & rekommenderat som férbehandling av ytan
s& undviker du dyra kostnader for sandblastring.
Isotrol Klarlack Grund ar yttolerant. Den kan mélas
pa fast rost och gammal farg. Gammal farg som
inte behdver avlagsnas spar pengar, miljé och ver-
kar rostskyddande.

Enastaende penetrationsformaga

Isotrol Klarlack Grund penetrerar porerna i rosten
och trédnger ut fukt. Detta férseglar rosten och
forhindrar aterbildning. Isotrol Klarlack Grund binder
rostpartiklar till sig och ger en skyddande yta. FMV
har konstaterat att Isotrol Klarlack Grund kan er-
satta tidigare anvand blymonja. Swerea KIMAB har
i tester uppmatt att Isotrol Klarlack Grund har 4
ganger sd bra intrdngningsférmdga som klassisk
blyménja. Detta gor att rost forhindras i spalter och
nitférband.

Béttringsmalning och upp-
fraschning av befintlig firg

Gammal farg som dvermalas med Isotrol Klarlack
Grund ger en utméarkt yta for att dvermélas med
vara tackfarger. Battringsmalning med Isotrol rost-
skyddssystem forlanger tiden innan en nymailning
kravs. Mojligheten att kombinera Isotrol Klarlack
Grund med Isomastic gor att dven tvékomponents-
system kan battringsmalas dér rostangrepp skett.
Bade vid brott i tackfargen och vid exempelvis
spaltkorrosion.

Hybridsystem med hdgvitande oljealkyd
och epoximastic

Introteknik har latit utvardera kombinationen av yttolerant Iso-
trol Klarlack Grund med Isomastic och polyuretaner. Rappor-
ten "Fargsystem for underhall - vidhaftning efter 5 ar” (Swerea
KIMAB 731300-7) ger slutsatsen att; "Vid vidhaftningskontroll
fem ar efter Gvermalningen skedde inget brott inom de nya
fargskikten utan brott skedde enbart i Gvermalad rost och i
gamla 6vermaélade farglager.” Genom att kombinera Isotrol
Klarlack Grunds egenskaper med Isomastic undviker man
problem med intrdngning i spalter som annars riskerar att ge
rostangrepp under tackfargen. Samtidigt kan man utnyttja
epoximastikens isolerande egenskaper.

Miljévinligt
Eftersom det &r maojligt att méla pa rostiga ytor och tidigare
farglager utan att sandblastra s& minimerar Isotrol rost-

skyddssytem risken att farligt avfall frdn gammal farg som ex.
blymdnja sprids i miljdn.

En ekonomisk losning
som spar tid och kostnader

Fordelarna med Isotrolsystemet reducerar kostnaderna for
maélning med cirka en tredjedel i jamférelse med andra kon-
ventionella rostskyddssystem.



M BIa Porten, Djurgarden
M Fonsterinfattningar
Riksantikvarieimbetet,
Stockholm

M Florida Gas,
vattenledningar

M Hallo Fyr, Bohuslan

Il Katarinahissen, Stockholm
M Kraftledningsstolpar,
Sverige

M Nykdpingshus, kulturminne
M SL Tunnelbanevagnar

M Silos pa Kvarnholmen

Il Staket, Stora Tuna Kyrka

Il Stromsholms Slott

B Wasabron, Stockholm

VISKAN OCH ATRANBRON,
TESTOBJEKT | C3-C4 MILJO.

EFTER 10 AR AR ISOTROLSYSTEMET
INTAKT. INGEN SPALTKORROSION.

STATENS PROVNINGSANSTALT FOR RIKSANTIKVARIEAMBETET.

Arbetet utférdes sent sommaren 1989, med hog
relativ luftfuktighet efter mycket regnande.

Vid garantitidens utgang 1994 konstaterades mindre
spaltkorrosion och viss avmattning i tackfargen.

| Bvrigt helt intakt.

1999 inspekterades broarna igen, som dé bortsett
for mindre pakorningsskador, fortfarande var intakta
och nadgon ommalning inom de narmaste 5-10 aren
ansags inte foreligga.

Under augusti méanad 2008 gjordes en ny besiktning
av de tva nitade fackverksbroarna som omalades
1989 péa Haparandabanan for 19 ar sen.

Jarnvagsbroarna ser fortfarande bra ut och ommal-
ningen ar i princip i samma skick som vid besikt-
ningen 1999. Beréknad tid for battringsmalning ar
tvd mandagar/bro.

Banverket har for 5-6 ar sedan malat om samma typ
av broar pa Haparandabanan enligt VV BRONORM
med konventionella epoxi-malningssystem. Pa dessa
broar finns det idag mer spaltkorrosion och rostrin-
ningar.”






